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天然ガスを改質して製造される水素や一酸化炭素を主成
分とする合成ガスは，メタノールやアンモニア，オキソア
ルコールなどさまざまな化学物質の原料として広く利用さ
れる ( 1 )，( 2 )．近年では，世界的にメタノールやアンモニ
アなどの需要が増加していることから，今後，合成ガス製
造設備についても新設や増設の計画が増加すると予想され
ている．
一方で，シェールガスなど安価なガスを利用した化学プ
ラントやシェールオイルを原料とした中小規模の石油化学
プラントの新増設の機運も北米を中心に高まっており，比
較的小型の合成ガス製造設備にも注目が集まっている．ま
た，天然ガス採掘時の随伴ガスであるフレアガスに対する
規制も強まりつつあり ( 3 )，小規模でも経済的に随伴ガス
を処理できる水蒸気改質設備のニーズもいっそう高まって
いる．
天然ガスの水蒸気改質反応は，主成分であるメタンを用
いて既衘り
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しい．反応が進行する流路の特性長さを L としたとき，
表面積は L2，体積は L3
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とを示唆している．以上の結果から，開発した Rh 構造
触媒は，高
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