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発電プラントのオーステナイト系ステンレス鋼配管は，
運転中に高温・高圧水環境下にさらされるため，その溶
接熱影響部には応力腐食割れ ( Stress Corrosion Crack：
SCC ) が発生する例が報告されている．このため，応力腐
食割れのより確実な検査が強く望まれ，検査技量の向上と
ともに，新検査手法の開発も進められている．特に SCC

の深さの正確な測定技術は，破壊力学によってきずの有害
性を評価するうえで重要であり，検討が進められている．
一般に，超音波による SCC 深さ計測では SCC 先端か
らの散藍・の高調波あるいは周波数 f /2，f /3，・・・のサブ
ハーモニック波が生じ，これを検出する手法である．高調
波は閉じたきずのほかにも探触子およびカップラントでも
発生するのに対し，サブハーモニック波は閉じたきずのみ
で発生するのが特長である．
本稿において，サブハーモニック波が密着したき裂面で
発生することをシミュレーションで確認した．また，実
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すると仮定する








