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( 2 ) 高温延性試験
Alloy 690 系溶接材料において問題となる DDC を
評価するため，高温延性試験によって，各溶接材料
の高温での延性挙動を調査した．試験温度は 800～
1 200℃とし，引張試験後の絞りによって比較を行っ
た．高温延性試験較
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susceptibility in multi-pass weld metal of Inconel 690 

Alloy　　IIW 2004 Commission　　Ⅸ-2097-04

( 2 ) W. Wu and C. H. Tsai : Hot cracking susceptibility of 
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