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2.25Cr-1Mo 鋼溶接継手のスモールパンチクリープ寿命評価
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損傷 0.5 tr，0.77 tr になるように中断時間を決定した．中

断時間は 640 h と 1 000 h である．得られた中断材を供試

材とした．

　2. 2　スモールパンチクリープ試験

　スモールパンチクリープ試験の模式図を第 3 図に示す．

円盤状の試験片にボールを一定荷重で押し当て，貫通する

までの時間と荷重線変位を測定する試験である．スモール

パンチクリープ試験片は単軸クリープ中断材から
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リープ速度－時間曲線と類似した傾向を示した．変位速度

が減少する領域（ 単軸クリープにおける遷移クリープ域 ）




