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Development and Application of Ultrasonic Noise B-scan Analysis ( I-CLAT® )

― Creep Damage Assessment for Fossil-Fuel Boiler Piping ―
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　溶接試験体には改良 9Cr-1Mo 鋼 
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4 図 - ( c )）と B（ 第 4 図 - ( d )）において，クリープ

試験時間の増加に伴い，Psが著しく増加していることが

分かる．最終的にこの試験体は左側の HAZ から破断した






